
Tab. 3. Rozpuszczalność Biodentine i ProRoot MTA w wodzie destylowanej
Tab. 3. Solubility of Biodentine and ProRoot MTA in distilled water

Tab. 4. Rozpuszczalność Biodentine i ProRoot MTA w buforze PBS (reszta jak w tab. 3)
Tab. 4. Solubility of Biodentine and ProRoot MTA in PBS buffer (rest as in tab.3)

Material
1 min 10 min 1 h 24 h 72 h 28 d

mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD)

Biodentine 0.252 (0.100) 0.999 (0.202) 1.437 (0.426) 2.647 (0.583) 3.700 (0.782) 4.610 (1.402)

ProRoot 
MTA 0.026 (0.017) 0.247 (0.114) 0.763 (0.235) 0.880 (0.237) 0.940 (0.516) 1.144 (0.328)

p-value <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001

Materiał
1 min 10 min 1 h 24 h 72 h 28 d

śred-
nia (SD) śred-

nia (SD) śred-
nia (SD) śred-

nia (SD) śred-
nia (SD) śred-

nia (SD)

Biodentine 0,252 (0,100) 0,999 (0,202) 1,437 (0,426) 2,647 (0,583) 3,700 (0,782) 4,610 (1,402)

ProRoot 
MTA 0,026 (0,017) 0,247 (0,114) 0,763 (0,235) 0,880 (0,237) 0,940 (0,516) 1,144 (0,328)

p < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Materiał
1 min 10 min 1 h 24 h 72 h 28 d

śred-
nia (SD) śred-

nia (SD) śred-
nia (SD) śred-

nia (SD) śred-
nia (SD) śred-

nia (SD)

Biodentine 0,162 (0,170) 0,253 (0,144) 1,367 (0,264) 3,415 (0,684) 3,274 (1,075) – 0,053 (0,669)

ProRoot 
MTA – 0,029 (0,222) 0,077 (0,074) – 0,688 (0,098) – 2,871 (0,256) – 5,187 (1,019) – 5,383 (0,501)

p < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001

Material
1 min 10 min 1 h 24 h 72 h 28 d

mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD) mean (SD)

Biodentine 0.162 (0.170) 0.253 (0.144) 1.367 (0.264) 3.415 (0.684) 3.274 (1.075) – 0.053 (0.669)

ProRoot 
MTA – 0.029 (0.222) 0.077 (0.074) – 0.688 (0.098) – 2.871 (0.256) – 5.187 (1.019) – 5.383 (0.501)

p-value < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001 < 0.0001
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